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Pastaende

1. Denna rapport ar ogiltig utan behorig persons underskrift.

2. Denna rapport &r ogiltig dar obehdriga andringar har angetts.

3. Kopiera inte denna rapport i delar (forutom fullstandiga kopior) utan officiellt skriftligt godkannande fran var
foretag.

4. Denna rapport ar avsedd exklusivt for Interteks kund och tillhandahalls i enlighet med avtalet.

mellan Intertek och dess kund. Interteks ansvar ar begrénsat till villkoren och

villkoren i avtalet. Intertek atar sig inget ansvar gentemot ndgon part, utéver gentemot Kunden i

i enlighet med avtalet, for eventuell forlust, kostnad eller skada som orsakats av anvandningen av detta

rapport. Endast Kunden har rétt att tillata kopiering eller distribution av denna rapport och da endast i

dess helhet. All anvandning av Intertek-namnet eller ett av dess varumarken for forséljning eller reklam for

Testat material, produkt eller tjanst maste forst godkannas skriftligen av Intertek. Observationerna

och testresultaten i denna rapport &r endast relevanta fér det/de testade provet/proven. Denna rapport i sig gor inte

antyda att materialet, produkten eller tjansten &r eller ndgonsin har varit under en Intertek-certifiering

programmera.

5. Alla testresultat ger ett forsédkran om dverensstammelse hanvisar till beslutsregeln i "Procedur 2".

Noggrannhetsmetod” enligt IEC-guide 115:2007.

Sida2 av 8



Machine Translated by Google

Intertek testtjanst Shenzhen Ltd. Guangzhou-filialen Rum 4103 och
4203, Punan Road 63, Huangpu-distriktet, Guangzhou, Kina Tel: 020-82139668 Fax: 020-32157538
Total Quality. Assured. ) .
Hemsida: www.intertek.com

Testrapport

Rapportnummer: 210728023GZU-006
Rapportdatum:  2021/08/11

Klientinformation:

Sokandes namn: All Victory Grass (Guangzhou) Co., Ltd

Adress: Nr 19, Junda Road, Ekonomisk och teknologisk utvecklingszon, Guangzhou
510760, Kina

Attn: /

Produktinformation:

Produktnamn Konstgras Prov Gott skick
(Ranged-Unified MPP_30M) Beskrivning

Modell- och/ ) ) ) Mottagen
Vanligen se féljande sidor. 2021/07/28

eller typreferens Datum

Prov-ID. $210728023GZU.006 Prov 1st

Belopp

Tillverkare ZHAOQING OS SPORTS CO.,LTD

Adress No.8 Longhu Avenue, Hi-Tech Zone, Zhaoqing, Kina

Testtyp Prestandatest, prover tillhandahallna av sékanden

Testmetoder och standarder:

Teststandard Vanligen se foljande sidor.

Specifikation Standard Vanligen se féljande sidor.

Testslutsats Vanligen se foljande sidor.

Laboratorieinformation:

Testlaboratorium Intertek testtjanster Shenzhen Ltd Guangzhou-filialen

Testplats Intertek, Block E, nr 7-2 Guang Dong Software Science Park, Caipin Road,
Guangzhou Science City, CETDD Guangzhou, Kina

Rapport godkand:

pruce Hvang

Auktoriserad av: Kontrollerad av:

Jin Liang Bruce Huang,
Teknisk assistent testingenjor.

Observera: Om du har nagra fragor om rapporten, vanligen kontakta: lillian.If.he@intertek.com
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Produktinformation:

Serienamn Modell EAN-kod Speciﬁkaﬁoner
AVG-30-1x4 3663602425236 Konstgrasrulle 1x4m 30mm
Avstandsstyrd enhetlig AVG-30-2x4 3663602425243 Konstgrasrulle 2x4m 30mm
MPP 30MM AVG-30 3663602425250 Konstgrasprov 30mm
AVG-30-4m 3663602425267 Klipp till rulle 4x17m 30mm
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Slutsats:
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Testkomponent

Teststandard

Slutsats

Testad(a) komponent(er) av

polycykliska aromatiska @mne

AfPS GS 2019:01 PAK (PAH) pa inlamnade prover av
Kolvaten (PAH) innehall

Passera
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Testobjekt, metod och resultat:

Innehall av polycykliska aromatiska kolvéten (PAH)

Intertek testtjanst Shenzhen Ltd Guangzhou-filialen

Rum 4103 och 4203, Punan Road 63, Huangpu District, Guangzhou, Kina
Tel: 020-82139668 Fax: 020-32157538

Hemsida: www.intertek.com

Med hanvisning till AfPS GS 2019:01PAK, genom Iésningsmedelsextraktion och bestdmd med gas

Kromatografi - Masspektrometer (GC/MS).

(1) Testresultat

Begransa
Testartikel CAS-nr. Resultat (mg/kg) (mg/kg)
1)+ (3)+(4) Kategori 2b

Fenantren 85-01-8 ND ND -
Antracen 120-12-7 ND ND -
Fluoranten 206-44-0 ND ND -
Pyrenerna 129-00-0 ND ND -
Summa (4 PAH): - ND ND 10
Naftalen 91-20-3 ND ND 2
Benso(a)antracen 56-55-3 ND ND 0,5
Krysen 218-01-9 ND ND 0,5
Indeno(1,2,3-cd)pyren 193-39-5 ND ND 0,5
Benso(b)fluoranten 205-99-2 ND ND 0,5
Benso(k)fluoranten 207-08-9 ND ND 0,5
Benso(a)pyren 50-32-8 ND ND 0,5
Dibenso(a,h)antracen 53-70-3 ND ND 0,5
Benso(g,h,i)perylen 191-24-2 ND ND 0,5
Benso(e)pyren 192-97-2 ND ND 0,5
Benso(j)fluoranten 205-82-3 ND ND 0,5
Summa (15 PAH): - ND ND 10
Klassificering av prover: - % 2b _
Kategori

Slutsats - P P -

mg/kg = milligram per kilogram = ppm
ND = Inte detekterad

P= Godkénd

Rapporteringsgrans = 0,1 mg/kg

Testade komponenter:
(1) Gult konstgras
(2)  Gront konstgras
(3) Svart slat plast

(4)  Svart limlager
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(2) Gransvarden fér PAH i produkter

Parameter Pr

dukt

Kategori 1

Material avsedda att stoppas i munnen, eller material i leksaker enligt direktiv
2009/48 | EG eller material i artiklar avsedda for barn upp till tre &r Hudkontakt (Iangre an 30 sekunder)

vid avsedd anvandning

Kategori 2

Material som inte omfattas av kategori 1, med langvarig hudkontakt (langre &n 30 sekunder) eller upprepad
kortvarig hudkontakt om de anvénds som avsett eller férutsebart 2a. anvénds av barn 2b.

andra konsumentprodukter

Kategori 3

Material som inte omfattas av kategori 1 eller 2, med kortvarig hudkontakt (upp till 30 sekunder) vid anvandning
som avsett eller forutsebart 3a. anvéands av barn
3b. andra

konsumentprodukter
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Bilaga A: Exempel pd mottaget foto
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Revision:
Revisionsnummer Datum REVISION Revisor Recensent
/ / Ursprungligt rapportproblem / /
*x o **S|ut pa rapporten *x o

Sida8av 8



